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RESUMO

O presente trabalho descreve a troca de 17 torres metdlicas com corrosao avancada, em um ambiente maritimo as
margens da lagoa do Armazem com alto grau de cloreto de sédio, impossibilidade de retirada de grande parte dos
parafusos pelo método tradicional, apresentando trecho de 2000 metros dentro d’agua com circuito simples radial
(Unica fonte de alimentagao). Também apresentando o comprometimento do sistema de aterramento, pés das torres
com oxidagdo, falta de aterramento de cerca e patologias nos blocos de concreto (fundacédo). Optou-se em
construcdo de variante de 7 km em madeira incluindo o trecho dentro d’agua, atendendo a maior demanda. A
construcao da variante em madeira, desenergizando a linha de transmisséo definitiva para troca da torres, teve um
6timo custo beneficio.

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUCAO

A Linha de Transmisséo em referéncia, com 34 anos de operacao, teve inimeras intervengdes com problemas de
oxidacéo e fadiga de material decorrente de vibragdo edlica. Dentre os materiais podemos citar: cabo cobertura,
cabo condutor, isoladores, pecas e parafusos das estruturas, cavalotes, manilhas, fio de aterramento, etc...

Em meados de 2008 teve algumas avaliacdes entra a manutencdo e a construcdo, decorrente do naimero de
intervencgdes feitas na Linha de Transmissdo. De um lado o setor de manutencdo sugeria a construcdo de uma
nova LT que contemplasse o pior trecho (17 estruturas com maior nimero de anomalias) e de outro o setor
construcao colocava que o problema era de uma manutencéo, devendo ocorrer uma manutencao mais efetiva.

Na ocasido, para ter um diagnostico real da situacdo que se encontrava o trecho apontado como o pior, foi
realizado um levantamento detalhado, para decidir dentre as alternativas de maior relevancia destacam-se as
seguintes: constru¢do de uma nova Linha de Transmissdo, onde o custo ficaria muito alto por ser uma regido
alagada com todas as fundagfes estaqueadas; mudanca de tracado, aumentando a extensdo de 7 km para
aproximadamente 20 km em trecho urbano; e a troca das estruturas existentes, ndo somente por pegas.
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2.0 - HISTORICO DE MANUTENCAO

A construcdo da Linha de Transmisséo 69 kV Oso6rio x Tramandai teve inicio no ano de 1978, e a data do inicio de
operacéo foi em 1979. Essa a Unica fonte de alimentacdo para o Municipio de Tramandai e arredores, ndo possuli
alternativas de remanejamento de carga e tem seu carregamento pleno na temporada de veraneio.

Essa Linha de Transmissdo atende a Subestacdo Tramandai com uma poténcia instalada de 56,25 MVA, e a
Subestacdo da empresa PETROBRAS com uma poténcia de 16 MVA.

No ano de 2010, o nimero de consumidores atendidos por essa Linha de Transmisséo era cerca de 48.500 entre
0s municipios de Tramandai, Imbé e praias ao entorno.

Essa LT esta situada nas margens da lagoa do armazém onde também acontece a travessia no municipio de
Tramandai, ambiente maritimo com alto indice de cloreto de sédio, agravando o processo de oxidagao.

As estruturas instaladas sdo da série “x” de tipo XA, XAS, XAR, XAS e XCM, projetos de origem Alema com
medidas milimétricas.

Em diversas situacdes foram realizadas intervencBes nesta Linha de Transmissdo e serd destacado, neste
trabalho, apenas as que tiveram relagao direta com a oxidagdo das ferragens das estruturas. No ano de 1983 foi
realizada pintura na estrutura de numero 56 (Ultima estrutura do circuito antes da subestacdo Tramandai), diversas
intervengdes da manutengdo com troca de pecgas, principalmente os contraventos dessas estruturas. Em 1996 teve
algumas pinturas pontuais de pegas com oxidagdes e no ano de 2000 foi realizada a pintura das 17 torres com
maior incidéncia de corroséo.

3.0 - LEVANTAMENTO

Nas inspecdes de rotinas, realizadas pela manutengéo de linhas de transmisséo, foram identificados problemas de
corrosdo, com algumas fotos pontuais, que sinalizavam a gravidade de algumas estruturas. Porém nao se tinha um
levantamento de todas as pecas comprometidas.

Para realizar o levantamento quantitativo e a gravidade das pecas das estruturas com oxidagdo teve-se dificuldade
por as pegas estarem pintadas em manutencdes realizadas em outras ocasifes. Com a recuperagao, tratamento e
pinturas anteriores das pe¢as com oxidacao, o real comprometimento fora mascarado.

No levantamento realizado pelo Setor de Manutencdo de Linhas de Transmiss&o no periodo compreendido entre
18.01.2010 e 25.02.2010, foram batidas e raspadas todas as pecas de todas as estruturas tomando como
parametro para analise o nivel de oxidacdo das pecas com agressdo - perfuradas, rompidas e atoras, além da
galvanizacéo. O levantamento realizado obteve resultado inesperado, onde apresentou oxidagdo de mais de 80 %
das pecas das torres, conforme podemos observar na Figura 1, 2, 3 e 4, o nivel de oxidagao avangado .

FIGURA 1 — Corroséo nas trelicas FIGURA 2 — Corrosao nos parafusos



FIGURA 3 — Corrosao nas ferrages e acessorios FIGURA 4 — Corroséo nas tralicas

O levantamento das pecas pode ser observado no grafico abaixo, Figura 5. Esta representado o nimero total de
pecas de cada estrutura, coluna verte, e o total das pecas com oxidagédo, colona laranja.
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FIGURA 5 — Analise grafica das pegas com corrosédo

Também foram identificadas outras anomalias nas estruturas, como cabos de cobertura comprometidos, sistema
de aterramento danificado, sem placa de numeracéo, placa de adverténcia e deflexdo, faltando em todo o trecho os
aterramentos de cerca. Os pés das torres com oxidagdo nos stub’s proximo aos blocos de concreto conforme
Figura 6, também foram identificados para realizar reparos.



FIGURA 6 — Stub com corresao

Com a avaliagéo realizada, definiu-se pela troca de todas as estruturas, de forma massiva e todos os defeitos
identificados pela manuteng&o. Para troca das estruturas optou-se fazer uma variante, paralela a linha existente
para alimentacdo toda demanda atendida pela LT original.

4.3 - FABRICACAO DAS TORRES METALICAS

Para a obtencgédo das plantas de uma das estruturas, nimero 56 —XCM, por serem muito antigas, foram contatadas
varias empresas que projetam linhas de transmissGes do Estado do Rio Grande do Sul e algumas empresas do
pais e ndo foram encontradas. As alternativas cogitadas na ocasido foram de realizar o levantamento dimensional
em campo ou construir outra estrutura similar. Dentre as avaliagdes, a op¢ao encontrada foi adaptar uma estrutura
com a mesma altura, arvore de carregamento similar e abertura dos pés muito préxima. Foi feito uma adequacéo
de furagdo para utilizar a mesma fundagéo da estrutura existente.

Com o objetivo de ter um melhor custo e controle do processo de fabricacdo optou-se em comprar as estruturas
separadas do servico. As plantas das estruturas metalicas (série “x”) muito antigas de dificil interpretacéo e
diferenca de medidas projetadas com as medidas de trelicas comercializadas foram equacionadas para sua
produgdo. Para as medidas milimétricas foram adotadas medidas correspondentes em polegadas de material
comercial e nas pegas com medidas ndo comercializadas foi adotada a préxima medida superior em polegada.

Com a definicdo de trocar todas as torres comprometidas optou-se em aumentar ao maximo a vida util das
estruturas. Sendo um ambiente muito agressivo optou-se a substituicdo por estruturas galvanizadas e pintadas.
Para chegar a um processo satisfatorio de pintura alguns cuidados foram tomados com as pecas ja galvanizadas.
Efetuando limpeza das superficies para a completa remoc¢&o de fuligem, p6 e pelicula de oxido de zinco, vestigio
de o6leo, graxa, gordura outros contaminantes da superficie, realizando limpeza por acao fisico-quimica, para
aplicacdo da pintura sobre a camada de zinco.

Para a execucéo da pintura, foi jateado com abrasivo (brush-off) sobre a galvanizacdo, para produzir rugosidade.
Apos, aplicou-se prime epodxi-isocianato de dois componentes com 25 micrometros, tinta intermediaria epoxi alta
espessura de 100 micrometros e tinta de acabamento poliuretano alifatico de dois componentes com 75
micrometros. A aplicacdo foi realizada com pistola convencional, conforme recomendacéo do fabricante. A
espessura total média da pelicula seca ficou superior a 200 micrometros. A temperatura da superficie para
aplicacdo da pintura foi controlada entre 5C a 35° C e a umidade relativa do ar em torno de 10% a 85%.

4.0 - PROJETO E EXECUGCAO DA VARIANTE

A alternativa de construcédo de variante em madeira contou com a experiéncia dos funcionarios da concessionaria,
em ter uma quantidade razoavel de linhas de transmissdo em madeira, producgéo e tratamento de postes com dois
hortos. No projeto da variante, se destaca a dificuldade de realizagdo da topografia, as definicdes de estrutura e
fundagbes em madeira dentro d’agua com a conotacé@o de ser provisoria. Para o projeto da variante foi utilizado
parte do trecho da faixa de dominio da Linha de Transmissao original e no outro trecho, por apresentar invasdes,
foi obrigado a ser feito um tragado alternativo, ndo podendo ser paralelo a LT existente. Para a construgdo do
projeto provisério foram necessérias licencas ambiental, dos proprietarios dos terrenos e da Marinha do Brasil. Para
a emissdo dessas licengas, alguns 6rgéos colocaram condicionantes como a ndo utilizagdo de dragas, colocagéo
de sinalizadores avi fauna, néo realizar corte de vegetais, etc...

No projeto e execucdo da variante optou-se em utilizar o cabo tipo CAL 465 CAIRO para que atendesse toda a
demanda. As estruturas em madeira foram do tipo:



¢ MBX - suspenséo dois postes;
e MCL - ancoragem com trés postes;
¢ MBN — ancoragem em alinhamento com dois.

As estruturas descritas acima foram utilizadas apenas nos trechos secos e nas margens. Na parte da
travessia da lagoa foram utilizadas estruturas de madeira de um poste tipo MQS - suspensdo com fundacéo com
dois mostos. No sistema de aterramento da variante provisoria foram adotadas hastes de Franklim, hastes
cobreadas na terra. Para facilitar, o cabo condutor langado ficou nas roldanas de lancamento, ndo sendo
grampeado. Todo o projeto da variante atendou a NBR 5422 com as distancias de segurancga.

Para a montagem das estruturas onde tinha a dificuldade de chegada de maquinério para realizar o icamento
dos postes foi utilizado o método de mastro como pilotos, que consiste em um poste menor que puxa 0 maior. Para
esse método sao utilizados estais laterais fixados em estacas para equilibrar a subida do poste maior definitivo e,
para tracionar, utilizado talha tipo Tifor. Por ser uma regiéo de litoral onde a abertura de cavas na areia desmorona,
foram utilizados jatos de agua para aprofundar os postes. Uma das maiores dificuldades nesse processo foi a
logistica de material na 4gua com e sem barco, langcamento de cabo na agua, fundagao, etc... Nas Figuras 7, 8,9 e
10 mostram os processos de colocacado dos postes.

FIGURA 7 — Igamento de poste com mastro FIGURA 8 — Execucgdo dentro d’agua
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FIGURA 9 — Montagem na agua FIGURA 10 — Montagem de estrutura de madeira

Com a alimentacdo pela variante e a Linha de Transmissdo original desligada, realizou-se a troca das estruturas
metalicas, a recuperagdo dos pés das torres (stub’s), blocos de concreto, substituicdo do cabo cobertura e sistema
de aterramentos. Foi feito uma pré-montagem das torres onde o solo era firme e retirado a estrutura com defeito e
colocado a nova por intermédio de guindastes conforme Figuras 11 e 12.



FIGURA 11 — Montagem de torres FIGURA 12 — Montagem de torres

Na parte dentro da &gua, a troca das torres da LT foi peca por pe¢ca com o auxilio de barcos e plataformas
conforme Figura 13. Para a retirada das pecas e parafusos foi utilizada chave de impacto elétrico com geradores
auxiliares. Esse processo teve o acompanhamento detalhado de passo a passo com a Divisdo de Salde e
Seguranga Ocupacional da concessionaria.

FIGURA 13 — Montagem de estrutura em plataforma
Nesse processo ouve algumas perdas de material, como parafusos, porcas, ruelas e chaves para aperto.
5.0 - SEGURANCA

Além dos procedimentos de seguranca de rotina, foram definidos procedimentos adicionais em funcéo do risco da
atividade em conjunto da Equipe de Manutengdo de Linhas de Transmissdo da Companhia e a Divisdo de
Seguranga e Saude Ocupacional (DSSO).

* Realizagdo passo a passo para a montagem e desmontagem das torres;
* Realizagdo de APR’s especifica para cada atividade;
* Avaliacé@o de equipamentos energizados dentro d’agua;
* Reunibes de nivelamento de informagoes;
¢ Reunido de integracdo com as equipes
6.0 - CUSTOS

Para achar o melhor custo beneficio para trocar as estruturas da Linha de Transmisséo, foram avaliadas as
possibilidades de realizar os trabalhos com a LT energizada ou desenergizada. Na ocasido, foram feitas algumas
cotacdes no mercado com empreiteiras do ramo para as duas possibilidades. Para a realizacéo da troca com a LT



7

desenergizada deveria ser construida uma variante para atender toda a carga da regido e com a LT energizada
deveria ser realizada a troca de peca por peca com equipe de linha viva. Por motivos de custo e seguranca optou-
se em realizar a atividade com a LT desenergizada conforme descrito anteriormente, realizando o projeto e
execuc¢do de variante em madeira de 7 km, com trecho de 2 km dentro d’agua.

Abaixo o custo de execucdo, custos para a troca das 17 torres comprometidas e das estruturas:
Custo de Material - Estruturas = R$ 500.000,00

Custo de Material - Ferragens = R$ 300.000,00

Custo de Mao de Obra = R$ 800.000,00

CUSTO DIRETO TOTAL = R$ 1.600.000,00

7.0 - CONCLUSAO

Com a troca das estruturas metdlicas pintadas e galvanizadas estima-se em 60 anos a vida Util das estruturas. A
solugdo adotada teve um 6timo custo/beneficio da variante em madeira. Uma das vantagens em realizar a variante
foi atender periodo de maior carga do litoral norte na temporada de verao, diminuindo os riscos da atividade com a
Linha de Transmisséo energizada e a reducdo de tempo de desligamentos. Também podemos destacar que a obra
de melhoria esta sendo aplicado o valor integral no ativo da empresa concessionaria, considerado este
investimento para revisao tarifaria — ANEEL.

Com esta obra obteve-se melhor confiabilidade do sistema, melhorando o escoamento das descargas atmosféricas
e diminuindo os desligamentos transitérios.
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